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"Mevcut doküman telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu dokümanın üçüncü şahıslara verilmesi, çoğaltılması, 
değerlendirilmesi ve içeriğinin açıklanmasına, SMS group projeleri ve ürünleriyle birlikte olması koşuluyla izin ve-

rilir. Buna aykırı davranışlar, ceza yasalarına göre cezalandırılabilir ve zarar tazmin yükümlülüğüne tâbidir. 
Tüm hakları saklıdır." 

 

 

Değişiklik A1 
 
 

Önsöz 
 
Bu tesis normu, SN 200-2:2022-06'da tesis normunun uygulanması sırasında gerekli olduğu görülen değişiklikleri içerir. 
 
 
 
 

Değişiklik 
 
 

Alt bölüm 5.1 Temel ilkeler 
 
 
Alt bölüm 5.1'in metni, aşağıdaki metinle değiştirilmelidir: 

 
Teknik teslimat koşulları ve kalite yönetmelikleri, özel talepler yoksa ilgili DIN, DIN EN, ISO veya SEW malzeme normlarından 
öğretilmelidir. 
Özel gerekliliklerde, çizimdeki dökme parçaların kalite yönetmelikleri CAD folyosu ile belirtilmiştir. Isıl işlemler, dövme işlet-
mesi ve/veya üretim işletmesi tarafından yapılmalı veya organize edilmelidir. 
 
Not: 
Dövme parçaların kontrolleri için üretim belgelerinde spesifikasyonlar belirlenmişse, aşağıda alt bölümlere uyulmalıdır. Üret im 
belgelerinde herhangi bir bilgi verilmemişse, yarı mamuller için Alt bölüm 6.3'e göre kontrol spesifikasyonları geçerlidir. 
 
 
 
 
 
Değişiklik bilgisi: 
Aşağıdaki cümle, Alt bölüm 5.1'de silindi: 

 
≥ 3 düzeyindeki uzama derecesi (en büyük çap veya et kalınlığı temelinde) çekirdek dövme gerçekleşmeyecek şekilde ayar-
lanmalıdır, ezme işlemleri ƛS (uzama başlangıcından önce de), hesaplama/belirleme sırasında dikkate alınmamalıdır.  
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